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RAPPORT D’ESSAI / TEST REPORT N° FE 18-0416-2058_V1
Suivant : ESSAIS SELON LA NORME : NF EN ISO 12952-1 Décembre 2010

Evaluation de l'allumabilité des articles de literie - partie 1 : source d'allumage : cigarette en 
combustion
Assessment of the ignitability of bedding items - part 1 : ignition source : smouldering cigarette
Produit / Sample : Oreiller / Pillow – Référence / Reference : Polyfibre et taie  

Technicien d'essai Responsable Technique Compétence feu
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Date réception échantillon / Test receipt date : 17/12/2018
Date de début de l’essai / Test date : 25/01/2019
Dérogation-Ecart / Test exemption-Deviation : 08.367.E153

Produit / Sample : Oreiller / Pillow - Référence / Reference : Polyfibre et taie

Descriptif :
Echantillonnage fait par le demandeur Complété selon le descriptif fait par le demandeur
Sampling carried out by the applicant Completed according to the description provided by the client

Type d’article de literie et puériculture / Bed Linen 
Article and child use and care articles Oreiller et traversin
Revêtement visible ou extérieur / Visible cover 

Référence / Reference housse tencel (bleu)
Composition / Composition 82% tencel + 18% polyuréthanne
Masse volumique / Density 164 g/m² (donnée laboratoire FCBA)

Rembourrage / Surfing
Référence / Reference fibre polyester creuse siliconée spiralée

Revêtement inférieur / Non visible cover
Référence / Reference enveloppe en Pharmatex
Composition / Composition 60% polyuréthanne + 40% polyester

Commentaire / Comment :
Lavage n°4N selon la norme  ISO 6330 - 2012 - 5 lavages ménagers à 40°C - séchage final à l'air ambiant. 
(*) / Washing n°4N following norm ISO 6330 - 2012 - 5 household cleaning - final drying at ambient air. (*)
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RESULTAT(S) D’ESSAI
TEST RESULTS

Atmosphère d'essai / Test atmosphere : Humidité / Humidity : 15-80% Hr - Température / Temperature: 10-
30°C.
Conditionnement des éprouvettes et sources / Sample conditionning and sources : Période > 72h, 
Température 23 +/-2°C, Humidité 50 +/-4% HR.

Disposition utilisée pour l'essai : Oreillers et traversins /  The set up used for the test : Pillows and bolsters | 
Les articles sont soumis à 5 cycles de nettoyage selon les préconisations du fabricant. / Products washed 5 
times following supplier instruction.

1 2 3 4
Position de la cigarette / 

Cigarette position  Dessus Dessus Dessous Dessous

Résultat

Allumage - 
Non 

allumage / 
Ignition - 

Non Ignition

NA/ NI NA/ NI NA/ NI NA/ NI

Temps de combustion / 
Smoulders time : min:s 13 min 45 s 14 min 05 s 15 min 50 s 12 min 50 s

Temps de fumée / Smoke 
time : min:s 14 min 00 s 14 min 15 s 16 min 10 s 13 min 05 s

Présence de flammes / 
Occurrence of flames Oui / Non Non/ No Non/ No Non/ No Non/ No

Conclusion / Conclusion :
Non allumage / Non ignition
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ANNEXE 1
Description des essais / Test method description

Evaluation de l'allumabilité des articles de literie - partie 1 : source d'allumage : cigarette en 
combustion / Assessment of the ignitability of bedding items - part 1 : ignition source : smouldering 
cigarette 

Principe de l'essai :
Une éprouvette placée sur un substrat d'essai est soumise à l'action d'une cigarette en combustion placée au-
dessus et/ou au-dessous de l'éprouvette. Toute présence d'un feu couvant progressif et/ou d'une inflammation 
est notée.
Domaine d'application :
La présente partie de l'ISO 12952 spécifie des méthodes d'essai permettant d'évaluer l'allumabilité de tous 
les articles de literie sous l'action d'une cigarette. 
La présente partie de l'ISO 12952 s'applique aux articles de literie qui peuvent normalement être placés sur 
un matelas.
Critères d'allumage :
- Combustion importante (extinction forcée).
- Feu couvant et combustion presque complète de l’éprouvette > 60 min.
- Feu couvant actif détecté lors de l’examen final.
- Présence de flammes

Principe of the test :
A test specimen placed on a testing substrate is subjected to a smouldering cigarette placed on top of and/or 
below the tests specimen. Any progressive smouldering and/or flaming is noted.
Applicability :
This part of  ISO 12952 specifies tests for assessing the ignitability of all bedding items when subjected to a 
cigarette. 
This part of  ISO 12952 applies to bedding items, which can normally be placed on a mattress.
Criteria of ignition :
- Escalating combustion behaviour (forcible extinction)
- Combustion, smoke > 60 min
- Active smouledring during final examination
- Flaming ignition 

Dérogation:
08.367.E153 porte sur la masse et la vitesse de combustion des cigarettes / refers to mass and smouldering 
rate of cigarettes.

Incertitudes :
Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat 
To declare or not conformity, uncertainty associated with the result was not taken into account.
"Les résultats d'essai suivants ne portent que sur l'allumabilité de l'article de literie soumis à essai dans des 
conditions spécifiques; ils ne sont pas destinés à évaluer le risque potentiel total d'incendie de l'article à 
l'usage"
"The following test results relate only to the ignitiability of the tested bedding item under the particular test 
conditions; they are not intended as a means of assessing the full potential fire hazard of the item in use" 


